ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA ...

508 01 Hofice

Husova 675,

telefon/fax 493 623 478

e-mail: azl

kk.cz

VYHODNOCENI VYSLEDKU ZKOUSEK REAKTIVNOSTI

KAMENIVA SVALKI-'\LIEMl V BETONU
(MIMO UHLICITANOVEHO KAMENIVA)

TP 137, zména 1, MD-OPK &.j. 509/03-120-RS/1 s Udinnosti od 1.11.2003

Pfiloha Zislo 3a Provozovna KRALOVEC Misto odb&ru 1. etaz vychodni sténa
Zakazka &islo 610/08 Hornina Kremenny porfyr Datum odbé&ru 3.4.2008
Vzorek Eislo 1720/08 || Druh kameniva Drcené Odbér provedii Ing. M. Hérbe st. Ing. P. Paulis
Cis. mista odbéru | 1 Zplsob dobyvani | Lomové téiba M. Kammel
Technicky poZadavek
Termin (podie TP 137, zména 1, Tab. 3}
Viastnost Identltfcl’:aca Qzn. méfeni Jedn. Hodnota] Rizikovost
metody oxpanze Rizikovost kameniva
Minimaini Stiedni Maximalni
Alkalické rozpinani kameniva TS #1 i Po 16 dnech % délk o100 |>0.100-0.20 H i A
(Primérmé prodiouZent tramee) (ASTM G 1260-94) Alygp | Po 16 dnecl y{ <0, >0, ,200| = 0,200 | 5,300 0,087 | Minimalni
Algy | Po 3 mésicich | % délky - - - - 0,012 -
Dilatometrické rozpinani CsNT2 1179,
cementové malty ¢astB a Zména 1 Algy | Po 6 mésicich | % délky} <o0,070 |>0,070-0,100 > 0,100 0,011 Minimalni
(Primérné prodioueni tramce)  JTP 137, zm_ 1, MD &R
Abizy 1 Po 12 mésicich | % délky - - > 0,200% - -
Reaktivnost s alkaliemi ESN 72 1179
chemickou zkougkou ZastA R=D - mmolfitr - - 102,48 -
{ubytek zasaditosti)”
Reaktivnost s alkaliemi ASN 72 1179
chemickou zkouskou Bast A ' S - meol/litr <50 > 50 29,37 Minimaini
(podii rozpusténého kiemene)

Vyhodnocovaci kritéria:

RE vyrazném piekroteni parametru die ASTM na 0,300 % délky je vysledek bez ohledu na ostatni metody ,Rizikovost maximaini”

2 Dilatometricka trameZkova zkouska podle CSN 72 1178, zmé&na 1 s pouZitim portlandského cementu CEM | 42,5 8 dodatkem dopinéni alkalii v zémésové vods
na 1,25 % Na20 eq. V pfipadé intenzivniho vzestupného prib&hu kiivky rozpinéni tilesa (bez tendence k poklesu) z rizikovych materiall pfi zkoudce

podle CSN 72 1179, zména 1, je nutno provést zkoudku v trvani jednoho roku s kriteriem 0,200 % délky. Pfi pfekroZni této hodnoty je vysledné hodnoceni

bez ohledu na vysledky ostatnich zkou3ek  Rizikovost maximalni™.

% Bez stanoveni parametru.

Hofice dne: 13.10.2008
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