ZKK ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.
8.1.0. Zkusebni laboratof €. 1046, Husova 2274, 508 01 Hofice, tel.:493 623 478, e-mail: azl@zkk.cz
VYHODNOCENI VYSLEDKU ZKOUSEK REAKTIVNOSTI
KAMENIVA S ALKALIEMI V BETONU
Pfiloha &islo - Provozovna LITICE Misto odbéru IV. otéZ - rozval
Zakazka &islo 1368/24 Hornina Spilit Datum odbéru 11.6.2024
Vzorek &islo 3805/24 Druh kameniva Prirodni drcend Odbér proved| za ZL | Ing. M. Hérbe ml, ing. P. Pauli
Zpasob dobyvanl Lomova tézba Zastupce zakaznika R. Eisman
Vyhodnoceni podle TP 137, schvaleno MD &j. 73/2016-120-TN/10 ze dne 5. dubna 2016 s G&innosti od 10. dubna 2018
Technicky pozadavek
- {podle TP 137, Tabulka &. 2) -
Viastnost ZkuSebni metoda b Vysledek [ . ikovost
prodlouzeni Rizikovost kameniva zkousky
Nizka Stiednf | Vysoka
Alkallcka rozpinavost kameniva TP 137, pfil. 1 Po16dnech | % délky] <o0,100 [>0,100-0200| >p200 | 0,070 Nizké
{Pramérné prodiouZent tramee) (ASTM C 1260-14)
Dilatometrické rozpinani &SN 72 1179, kap. B;
cementové malty TP 137, pfil. 2 Po 6 mésicich| % délky | <0,070 |»0,070-0,100{ = 0,100 0,030 Nizka
(Primérné prodlouZeni tramce)
Petrograficky rozbor
TP 137, 8. 6.2.1 Kamenivo neobsahuje potenciondlng reaktivni mineraly.

(pfltomnost potencionélné

reaktivnich mineral(ty

Vysledné vyhodnoceni podle TP 137, 81. 7

Rizikovost kameniva nizka

Vyhodnoceni podle €SN P 73 2404:2024 Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda - Dopliiujici informace

MéFoni Vysledek| . Dase
Viastnost ZkuSebni metoda = Jadn, Kritéria hodnoceni yslec predpckladat,
prodlouzeni zkougky -
Ze kamenivo
Reaktivnost kameniva s alkliemi
chemickou zkouskou CSN 721179, kap. A - mmol/| 20,12
{Ubytek zasaditosti) R/D KdyZ D>70 a $>D nebe kdyz D<70 a
- —— $>35+D/2 je moZné predpokladat, Ze by Neni reaktivni
Reaktlvnost kameniva s alkéliemi kamenive mohlo byt reaktivnl
chemickou zkoufkou SN 72 1179, kap. A - mmol/l 21,67
(podil rezpusténého Si0,) 8
i i KdyZ j inanl v&ti nez.
Dllatometrické rozpinani Po 3 mésicich | % délky 2 0.05 % po 3 mislcich 0,025 |Neni reaktivni
cementové malty SN 72 1179, kap. B; o P ; 3
(Prismamé prodiouzent tramee) b) 0,10 % po 6 meslcich_ je mozné )
TP 137, piil. 2 Po & msicich| % délky Piedpokiadat, z‘:etgk't‘me""m mohlo b7l 9,030 | Nent reaktivni

Vysledné vyhodnoceni podle &SN P 73 2404, &1. 5.2.3.5

Je moZné pfedpokladat, Ze kamenivo neni reaktivni

Pli uvadéni vyroku o shodé bylo pouZito rozhodovaci pravidlo - Bindrnl vyrok pro pravidlo jednoduchého pijeti (w = 0) bez zohlednéni nejistoty méfenl.

Hoiice dne: 20.12.2024

Schvalil ; Jaroslava Soukupova
zastupce vedouciho zkusebni laboratole
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