ZKK ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.

Oznémeny subjekt &. 1392, Autorizovana osoba &. 218, Zkuebni laboratof &. 1046,
S.I.0. Certifikacni orgén na vyrobky ¢. 3045, Certifikadni organ na systémy kvality &. 3092,
Husova 675, 508 01 Hofice, tel.: 493 620 177, fax: 493 620 178, e-mail: ao@zkk.cz

Autorizovana osoba ¢. 218 podle Rozhednuti UNMZ &. 23/2006 z 23.8.2006.

PROTOKOL

gislo: C - 5030/411/2015
o vysledku certifikace vyrobku

ve smyslu § 10 a 12, z&kona ¢. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakonll ve znéni pozdéjsich predpisti a podle § 5 Nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb., kterym se
stanovi technickeé pozadavky na vybrané stavebni vyrobky ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jen NV).

Nazev vyrobku : Kamenivo pro konstrukéni vrstvy télesa Zzelezniéniho spodku

Stérkodrt frakce 0/32,
vyrobena ze suroviny ze V. etdZe (zahloubeni)

Klient/Vyrobce : EUROVIA Kamenolomy, a.s.
Londynska 637/79a

460 01 Liberec X! - RUiZzodol |

IC: 270 96 670
Provozovna . TACHOV

472 01 Doksy
Hornina : Znélec (fonolit)
Cislo zakazky . 5030/2015 ,
Odpovédny posuzovatel : Karel Krutil /\;\/\/\’\\/ \/
Datum vydani protokolu : 13. kvétna 2015 ’}

Protokol obsahuje celkem 4 strany véetné strany titulni a 3 pfilohy.
Protokol byl vystaven ve dvou vyhotovenich. Original obdrzel klient, kopie je uloZzena v archivu AQ &. 218.

%/l(/% I

Mgr. Katefina Krutilova
vedouci autorizované osoby &. 218
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HODNOCENI A POSOUZENI VYROBKU

Technické pozadavky na vyrobek

Technické poZadavky na vyrobek vyplyvaji ze:

- Z&kladnich poZzadavkl uvedenych v Pfiloze &. 1 NV;

- Prilohy & 10 Vyhlasky &. 307/2002 Sb. SUJB o radia&ni ochrang&, ve znéni pozdgjsich predpisy;
- PoZadavkil uvedenych v STO ¢&. 949/218/2015;

- PoZadavkd uvedenych v TN 09.16.01.

Technické poZzadavky na uroven jednotlivych specifikovanych viastnosti vyrobku jsou uvedeny ve
vyhodnocovaci tabulce vyrobku - Pfiloha &. 2.

Soupis protokolii o zkouskach a posouzenich

Vystupy AO ¢. 218

Pro Ucely certifikace byly pouzity:

- Vysledky zkou$ky typu vyrobku provedené ZL & 1046, Protokol o zkougkach kameniva &.
577115, ktery je uveden v pfiloze &. 1.

Externi protokoly
- Protokol o méfeni obsahu pfirodnich radionuklidd &.167/2015, viz pfiloha ¢. 3;
Protokol o subdodavce byl pfezkouman a schvalen dne 29.4.2015.

Vyhodnoceni vysledki{ zkousek a posouzeni shody vyrobku

Z provedeného vyhodnoceni vysledkll zkousek a posouzeni shody vyrobku, které je uvedeno
v piiloze &. 2, vyplyva, Ze vyrobek vyhovuje poZzadavkim stanovenym v STO.

POSOUZENI SYSTEMU RIZENi VYROBY

Pozadavky na systém fizeni vyroby
Pozadavky na SRV vyplyvaji z:

- Prilohy &. 3 NV;
- PoZadavk( uvedenych v STO &. 949/218/2015;
- Pozadavk( uvedenych v TN 09.16.01;

Vysledek posouzeni systému fizeni vyroby

Vyrobce viastni Osvéd&eni o shodé fizeni vyroby &. 1517-CPR-010092 vystaveny OS, jako doklad
o schvéleni, zavedeni a provozovani SRV ve shodé s pozadavky CSN EN 13242, Pfiloha C,
s vyjimkou tabulky C.1, a C.2, ktery je dostatednym dikazem, Ze Systém fizeni vyroby klienta
vyhovuje poZadavkim certifikace a dal$i posuzovani SRV neni pozadovano.




