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PROTOKOL O ZKOUSCE
d. 23lR076

Olslo zakazky:

Podet stran:

Podet vftisk0:

e islo vytisku:

41 550081 I
2

3

.J

Ze dne: 24.5.2023

Zkou6ka: Mdfeni obsahu pilrodnlch radionuklidfr ( "6 Ra, 228Th, a0 K) ve stavebnlch materidlech

ZP-23 (vyhld6ka 42212016 Sb.)

Objednatel: EUROVIA Kamenolomy a.s., Londinskd 637n9 a, Liberec Xl - R0Zodol I

PS6: 460 01

eislo zkuBebniho vzorku: 23/R076

Popia zkuSebniho vzorku: kamenivo, droba, frakce 0/4, sm6snf vzorek z dennl vfroby, tuzemeko

oznaden i vzorku : LL3l 1 0'l 12023

Zfvod, vfrobce, lokalita: lokalita Jakubdovice, Vitkovsk6 40,742 36 Jakubdovice nad Odrou

Datum odb6ru: 22,3.2023 Odebral (firma/osoba): VIAIAB CZ s.r.o, / Jan Hejlek

VIALAB CZ g.r,o" llng.Zuzana Sazimovf

Piistroje pouZit6 k m6ieni: Spektrometr Silena VARRO 16 + program Gama

Kalibrace: efrlt ttZ Praha, ov6iovaci list s platnosti do 31 122024

Povoleni k prov6dini iinnosti: Rozhodnuti SUJB/OP218558/2019 s platnosti neomezen6.

Zkou5ka provedena dne: 23.5.2023

Visledky zkou$ky:

ZkouSka Wsledek Bo/ko Roz5tlen6 neiistota %

Hmotnostni aktivita 226 Ra 43 6.2

Hmotnoetni aktivita 228 Th 53 4A

Hmotnostnf aktivita aoK 971 2.1

Index hmotnostni aktivitv I 0.73 3.1

Tyto nam€ien6 hodnoty se vztahuji pouze k vi5e specifikovanemu m6ien6mu vzorku. Visledky
zkou$ek jsou uvdd6ny s nejistotou mdleni vyjddienou jako roz5iiend nejistota s koeficientem roz$iieni
k=2, co? pro normAlni rozdEleni odpovidf pravd€podobnosti pokryti 95%.
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MateriSf se posuzuje podle zflkona263l2016 a vyhl{5ky 8.42212016.

Index hmotnostnf aktiviry phvyt'rde' - n€pfevy5uJe' sm6rnou hodnotu | = {, kterou stanovt
vyhlAgka S0JB 6. 422t2016 Sb,, pio Etavebnl m-ateriAldle uetanoveni $102 odet, 1, vyhl6Sky uvedenf
v piiloze 6.28 vyhldSky.

'nehodici se Skrtne

Posouzeni provedl:

Ing. Viktor KiliSn
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Driitel zvl6stnl odborn6 zp0sobilosti dJ. stJJB/RcHw1664s12013 s ptatnoett do 18,.2Q23
PoGtenf dne 14.8.2019, Mgt. Jiflm Heiem, generdlntm feditelem ITC , Dlvize CSl, AZL. C.tOOZ.+, aby, oeobnd provddll
m6fenf a hodnocenl obsahu pftrodnich radionuklld0 ve stavebnlm materldlu a podeplsoval protokoly.

Za zku5ebnu fyzikSlnich vlastnosti materidlir, konstrukci a budov - Praha

Vit Slaboch
vedouci zku$ebny.

Bez pfeemn6ho souhlasu zku5ebnf laboratole ae neeml protokol reprodukovat Jlnak ne2
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