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PROTOKOL OZKOUSCE
c. 23/R073

eislozakdzky: 415500818

Podet stran: 2

Pocet uftisk0: 3

Clsto Wisru; 3

Ze dne=24.5.2023

Zkou$ka: M6fenl obsahu pilrodnich radionuklid0 ( "u Ra, 226Th, a0 K) ve stavebnlch materiSlech

ZP-23 (vyhld5ka 42212016 Sb.)

Objednatel: EUROVIA Kamenolomy a.s., LondinskA 637n9 a, Liberec Xl - R0Zodol I

PS6; 460 01

6islo zkuiebniho vzorku: 23/R073

Popis zku5ebniho vzorku: kamenivo, porfyr, frakce Ol4 z 0132, smEsnf vzorek z denni vfroby,
tuzemsko

oznadenf vzorku : LL1 lgM 12023

Zflvod, vfrobce, lokalita: lokalita Krdlovec, 541 0l Trutnov

Datum odb6ru: 17.3.2023 Odebral (firma/osoba): VIA|AB CZ s.r.o. / Jan Hejlek

VlAl-AB CZ s.r.o. llng.Zuzana Sazimovd

Pfistroje pouZit6 k m6feni: Spektrometr Silena VARRO 16 + program Gama

Kafibrace: eUt ttZ Praha, ov6iovaci list s platnosti do 31 .12.2024

Povoleni k prov6ddni iinnosti: RozhodnutiSUJB/OP218558/2019 s platnosti neomezenE.

ZkouSka provedena dne: 2252023

Visledky zkouiky:

Tyto nam6len6 hodnoty se vztahuji pouze k vf$e specifikovanBmu m6len6mu vzorl<u. Vfsledky
zkou$ek jsou uvAd6ny s nejistotou m6fenI vyjddfenou jako roz$ffend nejistota s koeficientem roz$lfenf
k=2, coL pro normdlni rozd6leni odpovid6 pravddpodobnosti pokryti 95%.

email,; viktorkilian@volny,cz
tel.: 777 421 959

email: $laboch@csias,ca

tel.: 281 017 451

web: www.csias.cz

Zkou5ka Vfsledek Bo/ko Roz$ilenA neiistota %

Hmotnostni aktivita 226 Ra 60 57

Hmotnostni aktivita 228 Th 106 35

Hmotnostni aktivita aoK 1728 18

lndex hmotnostnI aktivitv I {.3{ 26



Materiilae posuzuJe podle z{kona 26312016 a vyhl{iky 6.42212016.

Index hmotnostni aktivity pievy5uje. - nepievy6uje sm6rnou hodnotu l= 1, kterou stanovi
vyhfd5ka SOJB d. 422t2o16 Sb., pio siavebnimhteriitdle ustanoveni g102 odst. 1, vyhtasky uvedeni
v pfiloze 6.28 vyhl65ky.

'nehodtcl se Bkrtne
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Posouzenlprovedl: I a,
......:..::..,:...,I1..

Dr2itelzvl66tntodbome zp0sobitosti cj. stlJB/RcHlvl6649/2013 s ptatnostido 18.7,2023
PoGien! dne 14.8.2019, Mgr. Jiiim He5em, gener6lnim ieditelem ITC , Divize CSl, Az| e .loOz.l, aby, osobn6 provid6l
m6ieni a hodnoceni obsahu plirodnich radionuklid0 ve stavebnfm materi6lu a podepisoval protokoly. 

-

Za zkusebnu fyzik6lnlch vlastnostl materi6l0, konstrukcf a budov - praha

Vit Slaboch
vedoucl zku$ebny.

Bez pisemnOho souhlasu zkuSebni laboratoie se nesmi protokol reprodukovat jinak
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