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PROTOKOL O ZKOUSCE
6, 23/R070

eislo zakdzky:

Po6et stran:

Podet ftisk0:

6lslo vytisku:

41 550081 I
2

?

4

Ze dne: 24.5.2023

Zkoudka: Mdfent obsahu pflrodnich radionuklidfr ( 2t6 Ra, 228 Th, 40 K) ve stavebnlch materiAlech

ZP-23 (vyhlA6ka 42212016 6b.)

Objednatel: EUROVIA Kamenolomy a.s., Londfnskd 637n9 a, Liberec Xl - RfiZodol I

P$e: 460 01

eislo zkuSebniho vzorku: 23/R070

Popis zku5ebniho vzorku: kamenivo, magmatickd rula, frakce 014 20132, smdsnf vzorek z denni
viroby, tuzemsko

sznadeni vzorku: LL1 191012023

ZAvod, vfrobce, lokalita: lokalita Plaiiany, 28104 Plafiany

Datum odb6ru: 24.3.2023 Odebral (firma/osoba): VIALAB eZ s.r.o. / Jan Hejlek

VIALAB CZ s,r.o. I lng. Zuzana Sazimovd

Piistroje poulit6 k mdieni: Spektrometr Silena VARRO 16 + program Gama

Kalibraee: Otvtt ttZ Praha, ov6tovaci list s platnostt do 31 .12.2024

Povofeni k prov6d6ni dinnosti: Rozhodnuti SOJBIOPZJ18558/2019 s platnosti neomezen6.

Zkou5ka provedena dne: 22.5.2023

Vysledky zkouSky:

Tyto nam€fend hodnoty se vztahujl pouze k vfSe specifikovandmu mdfen€mu vzorku. Vfsledky
zkouSek jsou uvAd6ny s nejistotou m6feni vyjAdfenou jako roz$ifenA nejistota s koeficientem roz$lfeni
k=2, coZ pro normdlnl rozd6lenI odpovidd pravddpodobnosti pokryti 95%.

email.: viktorkilian@volny.cz

tel.: 777 421959
email:

t€|,:

web:

slaboch@csias.cz

2Bl 017451
www.cstas.cz

Zkou5ka Wsledek Bq/kq Roz5iien6 neiistota %

Hmotnostni aktivita 226 Ra 63 52
HmotnostnI aklivita 228 Th 47 49
Hmotnostni aktivita aoK 1055 2.1

Index hmotnostni aktivitv I 0,80 3,0
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Materi6f se posuzuje podle zdkona 26312016 a vyhlSSky d,.42212O16.

Index hmotnostnl aktivity pieyyEute'- nepievy6uje. smdrnou hodnotu | = l, kterou stanovf
vyhl66ka SUJB 6, 42212016 Sb., pio siavebnlmaterialdl-e ustanovenf $102 odet. 1, vyhlA6ky uvedeny
v piiloze 6.28 vyhlA5ky.

'nehodici 
se Skrtne

Posouzeni provedl:

Ing. Viktor KiliSn
Driitef zvlA5tnlodborne zposobllosfl 6j, suJB/RcHl<11664912013 s ptatnostl do 18.7.2023
Pov6leny dne 14,4.2019, Mgr. Jiiim He$em, g€nerAlnim i€ditelem ITC , Divize CSl, AzL, C,1007,4, aby, osobne provgddl
m6bnl a hodnocenl obsahu pflrodnlch radionuklidu ve stevebnlm materidlu a podepisoval protokoly.

Za zku5ebnu fyzikdlnich vlastnosti materidhi, konstrukci a budov - Praha

Vit Slaboch
vedouc[ zkuiebny.

Bez pisemn6ho souhlasu zkuSebni laboratoie se nesmi protokol reprodukovat jinak neZ

KONEC PROTOKOLU

Protokol d,: 23lR070 lisl:212


