
INSTITUT PRO TESTOVAN1 A CERTIFIKAGI, A.S.
Divize CSI- Gentrum stavebniho inienfrsWi
Praha 10 - Hostivai, PraZsk5 16, PSC 1O2O0

Zku5ebni laboratoi E. 1007.4
akreditovana eA dle esu eru lso/lEc 17025

PROTOKOL OZKOUSCC
e. 23lR075

e islo zak5zky: 415500818

Podet stran: 2

Podet vjtisk0; 3

Cislo vftisku: j

Ze dne: 24.5.2023

Zkoulka; M6ieni obsahu pff rodntch radionuklidCr ( 226 Ra, 226 Th, a0 K) ve stavebnlch materi6lech

ZP-23 (vyhl65ka 422t2016 Sb.)

Obiednatel: EURQVIA Kamenolomy a.s., Londfnskd 637179 a, Liberec Xl- RfrZodol I

PSC: 460 01

6iglo zku$ebniho vzorku: 23/R075

Popis zkuSebniho vzorku: kamenivo, metadroba, frakce 0/2, sm6snf vzorek z dennivfroby,
tuzemsko

oznadenI vzorku: LL1/91 9/2023

ZAvod, vfrobce, lokallta: lokalita Svr6ovec, 339 01 Klatovy 1

Datum odb6ru: 28.3.2023 Odebral (firma/osoba): VlAl-AB CZ s.r.o. / Jan Hejlek

VlAl-AB CZ s.r.o. I lng. Zuzana Sazimov6

PFlstroJe poullt€ k mdilenl: Spektrometr Silena VARRO 16 + program Gama

Kalibrace: 0tttt ttZ Praha, ov6iovaci list s platnosti do 31 .12.2024

Povoleni k prov6d6ni 6innosti; Rozhodnuti Su*lB/OP218558/2019 s platnosti neomezen6.

ZkouSka provedena dnat 23.5,2023

Vfsledky zkou5ky:

Tyto namdFen6 hodnoty se vztahujl pouze k v95e specifikovan6mu m6ien6mu vzorku. Vfsledky
zkou5ek jsou uv6d6ny s nejistotou m6ieni vyjidienou jako roz5iien6 nejistota s koeficientem roz5[ieni
k=2, coZ pro norm6lni rozddleni odpovid6 pravddpodobnosti pokryti 95%.

email,: viktorkilian@volny.ez

tel.: 777 421 959
email: slaboeh@csias,ce

tel.: 281 017 451

web: www.csias.cz

ZkouEka Wsledek Bq/ko Roz5iien6 neiistota 7o

Hmotnostni aktivita 226 Ra 65 5.3

Hmotnostnl aktivita 228 Th 27 6,5

Hmotnostni aktivita aoK 563 2,8

Index hmotnostnl aktivitv I 0.54 3.7



A CERTIFIFTACI a,s,
niho inien!rstvl
akreditovan6 CIA dle EN ISO/IEC 17025
tel.: 281017451 , fax; 751122i email: slaboch@esias,cz

Materi{lse posuzuje podle z{kona 26312016 a vyhlASky 6,.42212016.

Index hmotnostn[ aktivity pforryS+rj€'- napfovy$ule'sm6rnou hodnotu lr 1, kterou stanovl
vyhl65ka SUJB 6. 42212016 Sb., pro stavebni materiildl-e ustanoveni $102 odst. 1, vyhlSsky uvedeni
v pfiloze 6.28 vyhl65ky.

* 
nehodicl Ee Skrtne

PosouzenI provedl:

Ing. Viktor Kili6n
Dr2itef zvl66tnlodborn6 zp0sobilosti6.J. SoJB/RCHK1864912013 s pletnosfl do 18.7.2023

\r 0o-
Povdtenf dne 14.8,2019, Mgr. Jiftm Halem, gene€lnlm feditelem ITC , Divlze CSl, AzL, C.tOOZ.+, aby, oeobn6 provdd6l
m€fenl a hodnocenf obsahu pllrodnlch radlonuklld0 ve stavebnfm materidlu a podeplsoval protokoly.

Za zku5ebnu fyzikilnich vlastnosti materidlri, konstrukci a budov - Praha

Vit Slaboch
vedouci zku5ebny.

Bez pleemn6ho souhlasu zku3ebnt laboratole se neEmlprotokolreprodukovatJlnak

KONEC PROTOKOLU
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Protokol d : 231R075 list:212


