
INSTITUT PRO TESTOVANI A GERTIFIKAGI, a.s.
Divize CSI- Centrum stavebniho inienfrstvi
Praha 10 - Hoetivai, Praisk{ 16, PSC 102 00

Zku$ebni laboratoi C. 1007.4
akreditovana e lA dle esru eru lso/lEc 17025

PROTOKOL O ZKOUSCE
c. 23lR069

elslozakfzky: 41550081E

Podet stran: 2

Po6et vftiskr): 3

Cislo ,,nytisku: 3

Ze dne:24.5.2023

ZkouSka: Mdfenl obsahu plf rodntch radionuklidfr ( "6 Ra, 228Th, a0 K) ve stavebnlch materidlech

zP-23 (vyhl55ka 42212016 Sb.)

ObJednatel: EUROVIA Kamenolomy a.s., Londfnskd 637n9 a, Liberec Xl - R02odol I

PSe: 460 01

6islo zkuSebniho vzorku: 23lR069

Popie zku6ebniho vzorku: kamenivo, porfyr, frakce 0/4, smdsnf vzorek z dennl vfroby, tuzemsko

oznadeni vzorku: LL1 197 1 12023

Zfvod, vfrobce, lokalita: lokalita TdSkov, 337 01 Rokycany

Datum odb6ru: 30,3.2023 Odebral (firma/osoba): V|ALAB CZ s.r.o. / Jan Hejlek

VIALAB CZ s.r,o. / Ing. Zuzana Sazimovd

Piistroje pouZit6 k m6ieni: Spektrometr Silena VARRO 16 + program Gama

Kafibrace: OVt ttZ Praha, ov6iovaci list s platnostido 31 "12.2024

Povolenik prov6d6ni6innosti: Rozhodnutl SUJB/OP218558/2019 s platnostineomezenE.

Zkou5ka provedena dne: 20.5.2023

Visledky zkouSky:

Tyto nam6ien6 hodnoty se vztahuji pouze k vf5e specifikovan€mu m€fen6mu vzorku. Visledky
zkouSek jsou uvdddny s nejistotou m€ieni vyjddienou jako roz5iiend nejistota s koeficientem rozSiieni
k-2, cot pro normAln[ rozd6lenI odpovfdA pravd€podobnosti pokrytf 950/0.

email.: viktorkilian@volny.cz

tcl.: 777 421959
email: slaboch@csias.cz

tel,: 2E1017 451

web: www.cslas.cz

ZkouSka Vfsledek Bo/ko Roz6ilend neiistota %

Hmotnostni aktivita 226 Ra 37 68

HmotnostnI aktivita ?28 Th 24 68

Hmotnostn I aktivita aoK {E08 16

lndex hmotnostni aktivitu | 0.84 4.1



Materiif se posuzuje podle z6kona 26312016 a vyhlS5ky 6,.42212016.

Index hmotnostnf aktivity - nepfovyiuje' smdrnou hodnotu I e 1, Kerou stanovl
vyhlAska SUJB 6. 42212016 Sb., pro siavebni materiildle ustanoveni g102 odst. 1, vyhl65ky uvedeni
v pilloze 6.28 vyhl55ky.

" nehodici se Skrtna

PosouzenI provedl:

Ing. Viktor Kili6n
0 *-

Drtitelzvldgtnf odborn6 zpoeobilosti 6.j. SUJB/RCHKIe14gt201g a platnoett do 16.7.2023
Pov6hnf dne 14.8.2019, Mgr. Jii{m He6em, generdlnlm leditelEm ITC , Divize esl, AZL C.1007.4, aby, oEobn6 provddEl
m€fenl a hodnocenl obsahu plirodnlch radionuklldri ve stavebnfm materidlu a podepisoval protokoly. 

'

Za zkudebnu fyzikAln ich vlastnosti

VIt Slaboch
vedoucl zku6ebny,

materiSlfr. konetrukci a budov * Praha

Bez ptsemn6ho souhlesu zkuSebnl leboretofe se n6smi protokol r€produkovet jinak

KONEC PROTOKOLU

Protokol d: 23lR069 lisl:212


