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STAVCERT Praha 3.7.2023

Zprava dozoru — EUROVIA Kamenolomy, a.s.- Chlum Viytisk €.

Rozsah dozoru

Priib&zny dozor nad fungovanim systému fizeni vyroby podle Natizeni evropského

parlamentu a Rady(EU) &. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011 pfilohy V - systém posuzovani shody
2+ véetné pfedmétnych norem

Datum dozoru
26.5.2023

Pracovnici organizace

p. Petr Libal — vedouci lomu

Be. Lucie Durcova — technicky pracovnik
Pracovnik oznameného subjektu
pi.Miroslava KlimeSova

Technické piedpisy pouZité pro dozor SRV

Z4kon 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky

Vyhlagka SUJB o radiaéni ochrang &. 263/2016 Sb. v platném zn&ni

CSN EN 12620 +A1  Kamenivo do betonu

CSN EN 13043 zmény Z2 Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové vrstvy pozemnich
komunikaci, leti§tnich a jinych dopravnich ploch

CSN EN 13242+A1 Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickym
pojivem pro inZenyrské stavby a pozemni komunikace

Seznam podkladi, technické specifikace a technickych piedpisi vyrobce

Certifikat SRV ¢&. 1517-CPD-010079 ze dne 11.8.2014 vydany OS 1517 Stavcert Praha
Certifikat QMS &, 4727/2021 vydany dne 4.5.2021 s platnosti do 18.5.2024.

Pifrucka systému fizeni u vyrobce po aktualizaci z diivodd organiza¢nich zmén vedeni

s platnosti 1.4.2023

Organiza¢ni fad a organizaéni schéma provozovny bez zmény

Jmenovéni predstavitele vedeni SRV na provozovnu ze dne 8.1.2016

Zprava z prezkoumani provozovny za rok 2022 provedena dne 31.1.2023 a interni audit na
provozovné byl proveden dne 4.4.2023 externim auditorem Bc. Durcovou.

Kontrolni a zkuSebni plan po aktualizaci a platny ke dni 1.12.2022.

Postup pro identifikaci a kontrolu nebezpeénych latek a Postup pro zajisténi kontrolnich
zkousek.

Technologické schéma vyrobni linky bez zmény

Provozni a havarijni plan aktudlni ze dne 1.4.2022

Dopravni ¥ad (1.4.2022) a schéma provozovny bez zmény.

Povoleni hornické &innosti, schvalené POPD z 29.5.2012 bez zmén

Roé¢ni zamé&feni — piedloZena dilni mapa provozovny Chlum ke dne 15.12.2022

Provozni dokumentace - Kniha pochtizek a lomovy denik s pravidelnymi zépisy odpovédnych
Osob o provadénych &innostech, opravach , kontrola dep a expedice, zdznamy o kvalité surovin.
Technologické postupy — bez zmény

Postupy pro obsluhu a GdrZbu stojii na provozovné k dispozici u vedouciho lomu

Povinné doklady o kvalifikaci pracovniki, $koleni BOZP a PO a technologickych postuptl,
presenéni listina, ze dne 3 a 4.1.2022, $koleni strojnika nakladace ze dne 6.3.2022.

Potvrzeni o ovéfeni stanoveného méfidla 6.5.2022 CMI Liberec. a expediéni nakladage ze dne
19.10.2021 a 25.7.2022 - CMI Liberec

Odbéry kontrolnich zkousek jednotlivych frakei zajistuje vyrobce vzorkafem s platnym
ovéienim a proskolenim z roku 2021. V rok 2022 byly provadény odbéry v pfedepsanych
etnostech s ohledem na vyrobu — piedloZen sledovaé vyroby u vedouciho lomu- v elektronické
podobg. Zkousky kontrolnich zkousek provadi smluvni laboratoii VIALAB CZ s.r.o0. a vysledky
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Zprava dozoru — EUROVIA Kamenolomy, a.s.- Chlum Vytisk €.

zkouSek byly piedloZeny v elektronické podobé

Zkouska typu &. CL1/0529/19 ze dne 8.10.2019, roéni zkousky ¢. CL1/0309/22 vydana dne
17.8.2022, ktera je provedena v rozsahu pozadavkii zkousek pfedmétnych norem a byla
vystavena smluvni laboratof VIALAB CZ s.r.o0. Byl piedloZeny Protokol €. 23/R071 o méieni
a hodnoceni p¥irodnich radionuklidii ze dne 24.5.2023 vystaveny AZL CSI Praha a protokol o
zkouskéch reaktivnosti kameniva s alkaliemi v betonu &. 1111/19 ze dne 30.12.2019 vystaveny
AZL 1046 Zku$ebna kameni a kameniva s.r.o. Hofice — rizikovost nizka

Udaje o vyrobku, technicka specifikace pro oznadeni vyrobka CE

Frakce 0/2,8/11 dle CSN EN 13042, 13242
Frakce 0/5, 2/5, 4/8, 8/16, 16/22 dle CSN 12620, 13043 a 13242
Frakce 32/63, 0/22, 0/32, 0/63 dle CSN EN 13242

Informace vyhodnoceni dohledu nad systémem SRV
Zprava o prib&zném dohledu 989/2022-9 ze dne 20.6.2022 vystavena OS 1517 Stavcertem
Praha.

Na provozovné nedoslo za kontrolované obdobi k Zadnym technologickym ani organiza¢nim
zmeénam.

Dokumentace vyrobce obsahuje popis systému fizeni ve vyrobné a je v souladu s poZadavky
vy$e uvedenych norem. Smluvni laboratof VIALAB CZ s.r.o. provadi zkouSky a prib&Zné
vyhodnocovéni tydennich a m&si¢nich kontrolnich zkousek jednotlivych frakei kameniva

podle pozadavkl uréenych norem.

Organizace poZadala o sniZeni Setnosti zkousky na kvalitu jemnych ¢astic na Cetnost1x mésicné.
Oznamend osoba s timto sniZenim souhlasi na zdkladé pfedloZenych dlouhodobych vysledkil.

Vyrobce mé vydana platna prohlaeni o vlastnostech (DoP) vyrobki ze dne 1.1.2020 a CE
znadky jsou vypisovany na dodacich listech ve shodé s poZadavky vySe uvedenych norem.

Na provozovné jsou feSeny neshody ve vyrob& operativné dle dokumentovaného postupu a
népravnd opatieni jsou stanovovéana. Za kontrolované obdobi nebyla uplatnéna Zadna pisemna
reklamace zdkaznikem.

Pii posuzovéni systému fizeni vyroby se postupovalo podle kritérii uvedenych v technickych
norméch. Pro zdznam 10dajt byl pouZit kontrolni list, ktery je archivovan v prvotnich
dokladech OS a byl také poskytnut vyrobci

Zavér

Zjisténi uvedena v této zpravé plati za pfedpokladu, Ze nedojde ke zmé&né skute¢nosti, za
kterych byla zjisténi provedena na lomu Chlum.

Systém Fizeni vyroby odpovida technické dokumentaci, je zajiSténo jeho Fadné fungovani
a zabezpecuje, Ze vyrobky uviadéné na trh odpovidaji nize uvedenym normam:

C'SN EN 12620+A1 Kamenivo do betonu, CSN EN 13043 zmény Z2 Kamenivo pro
asfaltové smési a povrchové vrstvy pozemnich komunikaci, letiStnich a jinych dopravnich
ploch, CSN EN 13242+A1 Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickym
pojivem pro inZenyrské stavby a pozemni komunikace 5

/.
Ptilohy: -check listy (5stran) //zé \7

- piehled vyrabénych frakci _
Klime$ovéa Miroslava

Pouceni:

Proti tomuto zdznamu je mozno uplatnit namitky u certifikacniho orgdnu do 15 dnii od jejiho dorucent.

S informacemi ziskanymi pii auditu bude zachdzeno jako s diivérnymi a jejich preddni tretim osobdm nebo zverejnéni miiZe
byt provedeno jen se souhlasem auditované organizace a certifikacniho orgdnu.
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