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STAVCERT Praha 12.6.2023

Zprava dozoru — EUROVIA Kamenolomy, a.s.- Litice

Rozsah dozoru

Prib&Zny dozor nad fungovanim systému fizeni vyroby podle Naiizeni evropského

parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 ze dne 9. biezna 2011 pfilohy V- systém posuzovani shody
2+ véetné pfedmétnych norem

Datum dozoru

2.6.2023

Pracovnici organizace 5

Ing. Ivan Hranicka vedouci sektoru lomy Cechy Zapad

p. Robert Eisman vedouci lomu

Bc. Lucie Durcova technicky pracovnik odpovédny za dokumentaci

Pracovnik oznameného subjektu
p. Miroslava KlimeSova posuzovatel

Technické piredpisy pouzité pro dozor SRV

Z4kon 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky

Naiizeni Evropského parlamentu a Rady ¢. 305/2011

Vyhlagka SUJB o radiaéni ochrané &. 263/2016 Sb.

CSN EN 12620 +Al Kamenivo do betonu

CSN EN 13043 zmény Z2 Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové vrstvy pozemnich
komunikaci, leti$tnich a jinych dopravnich ploch

CSN EN 13242+A1 Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickym
pojivem pro inZenyrské stavby a pozemni komunikace

CSN EN 13450 zména Z1 Kamenivo pro kolejové loze

Seznam podkladii, technické specifikace a technickych piedpisi vyrobce

Certifikat SRV & 1517-CPR-010102 ze dne 11.8.2014 vydany Stavcertem Praha

Pfirucka systému fizeni po aktualizaci a platnd ke dni 1.4.2023

predstavitele vedeni SRV pro provozovnu Litice- ing. Hrani¢ka

Zprava z pfezkoumani za rok 2022 zpracovana dne 23.1.2023, kde jsou stanoveny cile na rok
2023 a byla piedloZena zpréva z interniho auditu ze dne 16.3.2023 kdy nebyla zjiSt€na Zadna
neshoda.

Postup pro zajisténi kontrolnich zkousek a Kontrolni a zkusebni plan po aktualizaci a u€innosti
ke dni 1.12.2022 a nezmé&nény Postup pro identifikaci a kontrolu nebezpe¢nych latek
Dopravni fad po aktualizace a schvéleny dne 17.1.2022

Technologické schéma vyrobni linky bez zmény od roku 2021

Postupy pro obsluhu a udrzbu stoji

Povoleni hornické ¢innosti, schvalené POPD od roku 2009 bez zmény

Rod¢ni zaméfeni — diilni mapa provozovny Litice ze dne 17.12.2022

Provozni dokumentace — Kniha pochtizek a lomovy denik s pravidelnymi zapisy odpovédnych
0sob.

Technologické postupy v aktudlnim znéni bez zmény

Kvalifikace pracovnikii- povinné $koleni na rok 2023 BOZP a technologické Skoleni vlastnich
pracovniki a stélych externich pracovnikii ze dne 8.2.2023 a 28.2. 2023 pro organizaci
DEKAKOM. Skoleni strojnikii nakladage ze dne 6.2.2023.

Potvrzeni o ovéfeni stanovenych méfidel: 2 mostové véhy ze dne 31.3.2021 a expedi¢ni
nakladace jsou pouze informativni a neprovadi se ovéfeni.

Z4aznamy odbé&rii kontrolnich zkousek vyrobki zajistovanych vyrobcem za rok 2022
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STAVCERT Praha 12.6.2023

Zprava dozoru — EUROVIA Kamenolomy, a.s.- Litice

vy$kolenym vzorkafem (ovéfeni z roku 2018 a 2020), jsou provadény v pfedepsanych
etnostech pro jednotlivé vyrab&né frakce — byla provedena kontrola vyroby — sledovac vyroby
veden v elektronické podobg.

Zprava o zkousce typu (TT) & CL1/0269/19 pro viechny vyrabéné frakce vystavend dne
24.6.2019 zpracované centralni laboratoiif VIALAB CZ s.r.o. Zprava ¢. CL01/00312/22 ze dne
17.8.2022 o roé¢nich zkouskach vystavena smluvni laboratoti VIALAB CZ s.r.o., pilro¢ni
Zkousky kameniva pro kolejové loZe frakce 32/63, protokol ¢. 1320/202 ze dne 21.6.2022 a

&. protokolu 3151/22 ze dne 4.11.2022. Zkousky provadi AZL 1046 ZKK Hofice v rozsahu
pozadavkii normy. Protokol &. 11//R078 ze dne 26.5.2022 o méfeni a hodnoceni piirodnich
radionuklidd a vyhodnoceni vysledki zkousek reaktivnosti kameniva s alkdliemi. 1168/20 ze
dne 22.12.2020 vydané zkuSebni laboratoii Zkuebna kamene a kameniva Hofice. Protokol o
mé&feni emisi respirativnich azbestovych vlaken ze dne 11.6.2018.

Normy a vyrabéné frakce kameniva oznacenych CE

Vyrabéné frakce kameniva:

Frakece 0/2, 0/4, 0/5,2/4, 4/8, 8/16, 11/16, 16/22, 16/32 dle CSN EN 12620, 13242
a CSN EN 13043

Frakee 8/11 dle CSN EN 13043 a 13242

Frakee 0/8, 32/63, 0/22, 0/32, 0/63 dle CSN EN 13242

Filer dle CSN EN 12620

Frakce 0/4, 0/8 dle CSN EN 13043

Frakce 32/63 dle CSN EN 13450

Informace z piedchoziho auditu a vyhodnoceni dohledu nad systémem SRV

Zpréava ¢. 989/2021-22 o priib&Zném dohledu ze dne 8.6.2021 vydand STAVCERTem Praha
Certifikat QMS &. 4727/2021 dle CSN EN ISO 9001: 2016 vydany dne 4.5.2021. Na provozovng
nedoslo ke zm&nam vyrobni linky -nedo$lo ke zméné technologie vyroby, jen na lince .

Smluvni laboratot VIALAB CZ s.r.0. akreditace 42/2022 provadi prib&zné hodnoceni vysledki
tydennich, mési¢nich kontrolnich zkousek jednotlivych frakei kameniva v souladu s uréenymi
normami a technickych specifikacich. Organizace z diivod dlouhodobé neménnych hodnot
zkousky obsahu jemnych ¢astic OS souhlasi s poniZenim Eetnosti této zkouSky na Cetnost 1x
mésicné.

Vyrobce ma vydana prohlaseni o vlastnostech vyrobku (DoP) ze dne 1.1.2020 a CE znacky jsou
na dodacich listech ve shod¢ s pozadavky uvedenych norem.

Na provozovné se prod4dva kamenivo i s provozovny Svréovec, které je fadn€ oznaceno cedulemi
a je znaceno i v ceniku na rok 2023.

Na provozovné nebyla uplatnéna za kontrolované obdobi Zadna pisemna reklamace zdkaznikem,
Neshody ve vyrobé& za rok 2022 jsou feSeny vedoucim provozu a opatieni jsou provadéna.
Technicka dokumentace vyrobce obsahuje popis systému fizeni dle poZadavk( norem.

P¥i posuzovani systému Fizeni vyroby se postupovalo podle kritérii uvedenych v EN.

Pro zaznam tdaji byl pouZit kontrolni list, ktery je archivovan elektronicky u OS a byl poskytnut
vyrobci, je ptilohou ke zprave.
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Zprava dozoru — EUROVIA Kamenolomy, as.- Litice

Zavér

Zjisteni uvedena v této zpravé plati za piedpokladu, Ze nedojde ke zméné skuteCnosti, za kterych
byla zji§t&ni provedena na provozovné Litice.

Systém Fizeni vyroby odpovida technické dokumentaci, je zajiSténo jeho Fadné fungovani
a zabezpeluje, Ze vyrobky uvidéné na trh odpovidaji uvedenym normam:

C'SN EN12620+A1 Kamenivo do betonu, CSN EN 13043 zmény Z2 Kamenivo pro
asfaltové smési a povrchové vrstvy pozemnich komunikaci, letiStnich a jinych dopravnich
ploch, CSN EN 13242+A1 Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickym
pojivem pro inzenyrské stavby a pozemni komunikace, CSN EN 13450 Kamenivo pro
kolejova loZe.

Prilohy: check listy (Sstran) Y.
sezham vyrabénych frakci s oznadenim CE
[/ /
/
Klime3ova Miroslava

Poudeni:
Proti tomuio zdznanu je mofno uplatnit namitky u certifikacniho orgdnu do 15 dnit od jeitho dorucent.
S informacemi ziskanymi pii auditn bude zachdzeno jako s divérnymi a jejich prreddni tFetim osobdm nebo zvei'ejnéni miiZe
byt pravedeno jen se souhlasem auditované organizace d certifikacniho orgdn.
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