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Oznameny subjekt 1517

| Zprava o priubézném dozoru, posouzeni a hodnoceni
systému rizeni vyroby

vyrobce:

EUROVIA Kamenolomy, a.s.
Londynska 637/79a, 460 01 LiberecXI — Riizodol I

provozovna

281 04 Planiany

predmét Cinnosti:
Vyroba drceného kameniva — rula

‘ Osvédceni o shodé tizeni vyroby ¢.1517-CPR-0100082
| (Certificate of conformity of the factory production control)
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Zprava Cislo: 989-18/2023

P

Ing. Pavel Florian
feditel

V Praze dne 17.7.2023
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STAVCERT Praha 17.7.2023

zprava o prib&zném dohledu na provozovné Platiany. Vytisk ¢.

Rozsah dozoru

PriibéZny dozor nad fungovanim systému fizeni vyroby podle Nafizeni evropského parlamentu a
Rady(EU) &. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011 piilohy V - systém posuzovani shody 2+

a predmétnych norem niZe uvedenych

Datum dozoru

11.6.2023

Pracovnici organizace
p. Kammel Martin — vedouci lomu
Bec. Lucie Durcové — technicky pracovnik odpovédny za dokumentaci

Pracovnik ozniameného subjektu
Miroslava KlimeSova-posuzovatel

Technické piredpisy pouzité pro dozor SRV

Naftizeni Evropského parlamentu a Rady ¢. 305/2011

Vyhlagka SUIB o radia&ni ochrané &. 263/2016 Sb. v platném zn&ni

CSN EN 12620 +Al Kamenivo do betonu

CSN EN 13043 zmény Z2 Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové vistvy pozemnich
komunikaci, leti$tnich a jinych dopravnich ploch

CSN EN 13242+A1 Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickym
pojivem pro inZenyrské stavby a pozemni komunikace

CSN EN 13450 zména Z1 Kamenivo pro kolejova loZe

Seznam podkladi, technické specifikace a technickych piedpisii vyrobce

Certifikat SRV &. 1517-CPD-010082 ze dne 11.8.2014 vydany OS 1517 Stavcert Praha
Certifikét &. 4727/2021 ze dne 4.5.2021 s platnosti do 18.5.2024

Piirucka systému ¥izeni platna na provozovnu Platiany po aktualizaci s platnosti z divodd
organiza¢nich zmén v organizaci ke dni 1.4.2023.

Organiza¢ni fad a organizaéni schéma provozovny bez zmény

Jmenovani piedstavitele vedeni SRV provozovny bez zmény (2016)

Kontrolni a zku$ebni plan po aktualizaci a platny ke dni 1.12.2022

Postup pro zajisténi kontrolnich zkousek a Postup pro identifikaci a kontrolu nebezpecnych latek
Technologické postupy — nékteré po aktualizaci z roku 2022

Provozni a havarijni plan

Dopravni ¥4d a schéma provozovny bez zmény od roku 2018

Povoleni hornické ¢innosti, ke dni 22.7.2021

Roéni zaméfeni — diilni mapa provozovny Platiany ze dne 9.12.2022

Kniha pochtizek a lomovy denik s pravidelnymi zapisy odpovédnych osob o udrzbé,
provadénych praci, kontrolni ¢innosti a plnéni kvalitativnich poZadavkd.

Postupy pro obsluhu a udrZbu stojl na provozovng byly pfedloZeny a u kazdého stroje jsou
vedeny zapisy oprav a Gdrzby samostatné odpovédnym strojnikem.

Doklady a kvalifikace pracovnikii na provozovng: skoleni strojnikii z 3.3.2022 a Skoleni BOZP a
technologickych postupt pro vlastni i stalé externi pracovniky ze dne 5.1.2023. Vstupni Skoleni
nového pracovnika ze dne 3.10.2022

Potvrzeni o ovéfeni stanoveného méfidla mostové vahy ze dne 3.9.2021 VAHY PRO a
Expedi¢ni ovéfeni nakladade Liebher ze dne 29.3.2021 a novy naklada¢ Liebher ze dne
19.10.2022 vystaveny CMI Praha.

Byly predloZeny zdznamy odbérii kontrolnich vzork vyrobki zajistovanych vyrobcem za
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zpréava o prib&Zném dohledu na provozovn¢ Plafiany. Vytisk €.

obdobi roku 2022 provadéné zpisobilymi pracovniky s platnym Skolenim z roku 2018 a
opakovanym §koleni pro vzorkafte z roku 2021.

Palro&ni zkousky frakce 32/63 dle poZadavkii CSN EN 13450 provadi smluvni laboratof
Zkusebna ZKK Hofice, které jsou provadény v rozsahu poZadavkil CSN EN 13450. Byly
predloZeny pllroéni zkousky Protokol €. 2814/22 ze dne 14.10.2022.

ITT zkouska, ktera byla provedena v roce 2022 v diisledku zmény technologie — mobilni linka
slouZi i jako roéni zkouska &. CL1/0307/22 ze dne 147.8.2022, vystavena centralni laboratofi
AZL €. 1112

Protokol o zkouskéch reaktivnosti kameniva s alkaliemi &. 1374/22 pro lokalitu Plafiany
vystaveny dne 2.12.2022 a &. protokolu 1375/22 pro lokalitu Plafiany II vystaveny dne
15.12.2022 vystavené AZL ¢&. 1046 ZKK Hofice. Protokol €. 23/R070, méfeni

a hodnoceni piirodnich radionuklidd ze dne 24.5.2023 vystaveny laboratoii CSI Praha.

Udaje o vyrobku, technick specifikace pro oznaceni vyrobku CE
Vyrabéné frakce kameniva: Frakee 2/5, 4/8, 8/16, 16/22 dle CSN EN 12620, 13043 a 13242

Frakce 16/32 dle CSN EN 12620 a 13242
Frakee 32/63, 0/32,0/63  dle QSN EN 13242
Frakce 32/63 BI dle CSN EN 13450

Informace z piedchoziho auditu a vyhodnoceni dohledu nad systémem SRV

Zprava & 989/21-18/2022 o priib&zném dohledu ze dne 20.7.2022 vydana OS STAVCERT
Praha.

Na provozovné nedoslo od posledniho dohledu k Z4dnym organizaénim zménam. V dobé&
kontroly probihaly dokonovaci prace na rekonstrukei technologické linky a byly na
provozovné 2 mobilni linky na vyrobu kameniva.

Byla piedloZena zprava z pfezkoumani o stavu SRV za rok 2022 ze dne 17.2.2023 a na
provozovné byl provedeny interni audit dne 7.5.2023 externim auditorem — bez neshod..
Smluvni laboratof VIALAB CZ s.r.0. provadi kontrolni zkousky vcetn€ hodnoceni vysledki
tydennich a mési¢nich kontrolnich zkousek jednotlivych frakei kameniva podle poZadavki
uvedenych v dotéenych normach. Organizace poZadala o sniZeni Cetnosti zkousky na kvalitu
jemnych &astic na 1x mésién&. Oznamena osoba s timto sniZenim souhlasi na zaklad&
piedloZenych dlouhodobych vysledki.

Technicka dokumentace provozovny obsahuje popis systému fizeni dle poZadavki platnych
norem.

Na provozovné nebyla za kontrolované obdobi uplatnéna Z4dna pisemna reklamace zakaznikem,
neshody ve vyrobé jsou feSeny operativné a ndpravnd opatieni jsou stanovovana.

Pro zAznam udajii byl pouZit kontrolni list, ktery je archivovan v prvotnich dokladech OS a byl
také poskytnut vyrobci.

Vyrobce mé vydano Prohlaseni o vlastnostech na zaklad€ novych TT zkouSek z 01/2023, které
jsou i na webovych strankéach provozovny. CE zna&ky jsou uvadény na dodacich listech ve
shod& s pozadavky vyse uvedenych norem.

Zavér
Zjisténi uvedend v této zpravé plati za pfedpokladu, Ze nedojde ke zmeéné skute¢nosti, za kterych
byla zjisténi provedena na lomu Plafiany.
Systém Fizeni vyroby odpovid4 technické dokumentaci, je zajiSténo jeho Fadné fungovini a
zabezpecuje, Ze vyrobky uvadéné na trh 0dp0V1dajl nize uvedenym normam:
CSN EN 12620+A1 Kamenivo do betonu, CSN EN 13043 zmény Z2 Kamenivo pro asfaltové
smési a povrchové vrstvy pozemnich komunikaci, letiStnich a jiné dopravni stavby,
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zpréava o prib&zném dohledu na provozovné Platiany. Vytisk &.

CSN EN 13242+A1 Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené¢ hydraulickym
pojivem pro inZenyrské stavby a pozemni komunikace a CSN EN 13450 Kamenivo pro
kolejova loze.

V Praze dne 17.7.2023 ry A

,/ f
Uy

KlimeSova Miroslava

Pouceni:

Proti tomuto zdznamu je mozno uplatnit ndmitky u certifikacniho orgdnu do 15 dnii od jejiho doruceni. S informacemi
ziskanymi pii auditu bude zachdzeno jako s diivérnymi a jejich piredani tietim osobdm nebo zverejnéni miize byt provedeno jen se
souhlasem auditované organizace a certifikacniho orgdnu.
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