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STAVCERT Praha 10.7.2023

Zpréva dozoru — EUROVIA Kamenolomy, a.s.- Pliovany

Rozsah dozoru

Pribézny dozor nad fungovanim systému fizeni vyroby podle Natizeni evropského
parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011 ze dne 9. biezna 2011 piilohy V - systém posuzovani
shody 2+ véetné pfedmétnych norem

Datum dozoru
6.6. 2023

Pracovnici organizace

Ing. Ivan Hrani¢ka vedouci sektoru lomy Cechy Zéapad

Ing. Petr Sobota vedouci lomu

Be. Lucie Durcova technicky pracovnik odpovédny za dokumentaci

Pracovnik oznameného subjektu
Pi. Miroslava KlimeSova posuzovatel

Technické p¥edpisy pouZité pro dozor SRV
Zakon 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky
Natizeni Evropského parlamentu a Rady ¢. 305/2011
Vyhlagka SUJB o radia&ni ochrané &. 422/2016 Sb. v platném znéni
OTP SZDC, Osvédéeni &. 13/2021
CSN EN 12620+A1 Kamenivo do betonu
CSN EN 13043 zmé&ny Z2 Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové vrstvy pozemnich
komunikaci, leti§tnich a jinych dopravnich ploch
CSN EN 13242+A1 Kamenivo nestmelené a stmelené hydraulickym pojivem pro
inZenyrské stavby a pozemni komunikace,
CSN EN 13450 Kamenivo pro kolejova loZe.

Seznam podkladi, technické specifikace a technickych piedpisu vyrobce

Osvédeeni SRV &. 1517-CPD-010101ze dne 11.8.2014 vydany OS 1517 Stavcert Praha
Certifikat QMS &, 4727/2021 dle CSN EN ISO 9001:2016 vystaveny dne 4.5.2021 s platnosti
do roku 2024

Ptirucka systému fizeni platna pro provozovnu po aktualizaci ze dne 1.4.2023

Organiza¢ni fad a matice odpovédnosti pro provozovnu bez zmény (2019)

Piedstavitel vedeni SRV bez zmény, ing. Hranitka

Zprava o piezkoumdni za rok 2022 zpracovana dne 23.1.2023, kde jsou stanoveny 2 cile pro
zlepSovani. Zprava z interniho auditu konaného na provozovné ze dne 2.6.2023 provedeny
auditorem.

Kontrolni a zkuSebni plan po aktualizaci platny k 1.12.2022. Postup pro identifikaci a kontrolu
nebezpecnych latek a Postup pro zajisténi kontrolnich zkousek je v souladu s poZzadavky
norem

Havarijni plan bez zmény (2020)

Dopravni ad a schéma provozovny (2016)

Povoleni hornické ¢innosti, schvalené POPD bez zmény od roku 2017

Roc¢ni zamé&feni — dilni mapa provozovny Piiovany ze dne 8.12.2022

Provozni dokumentace— Kniha pochiizek a Lomovy denik s pravidelnymi zapisy odpovédnych
0sob

Technologické postupy — provéiena aktudlnost (bez zmény)

Postupy pro obsluhu a GdrZbu stojii na provozovné byly piedloZeny
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STAVCERT Praha 10.7.2023

Zprava dozoru — EUROVIA Kamenolomy, a.s.- Pilovany

Doklady o kvalifikaci pracovniki a aktualni $koleni na rok 2023, piedloZena presencni listina ze
dne 5.1.2023 a $koleni strojnikii nakladace ze dne 1.3.2023 a 6.1.2022

Potvrzeni o ovéfeni stanovenych méfidel: nakladade expediéni 9.12.2022 a dva expedicni
nakladade na provozovné, jejich ovéfeni proved CMI Plzeii dne 11.2.2022 a 3.1.2023.

Ovéfeni mostové vahy ze dne 9.12.2022 vystavené CMI Plzei.

Odbéry kontrolnich zkousek jednotlivych frakei zajistuje vyrobee proskolenym vzorkafem

s platnym ovéfenim (rok 2021). Zapisy odbért vzorki byly pfedloZeny na formuléfi ,, Protokol
odb&ru vzorka®, ktery je pfedavan spoledn& se vzorky do laboratote. Vysledky vyrobné-
kontrolnich zkousek jednotlivych frakei za rok 2022 provadéné v Eetnosti dle KZP je

k dispozici na podnikové siti ESIFT.

Zkouska typu (TT) Zprava & CL 1/0579/15 ze dne 24.10.2019, roéni zkouska ¢.CL01/0445/22
ze dne 26.10.2022 zpracovand centralni laboratoif VIALAB CZ. Piilro¢ni zkouSky na vyrabéné
drazni frakce, predloZen protokol ¢. 1023/23 ze dne 6.6.2023 vystaveny ZkuSebnou kameniva a
kamene, s.r.0. Hofice. Protokol o zkousce &. 23/R066 m&feni a hodnoceni pfirodnich
radionuklidd ze dne 24.5.2023 vystaveny laboratofi CSI Praha. Protokol o zkouskéach
reaktivnosti kameniva s alkaliemi v betonu &. 1586/22 vystaveny dne 31.1.2023 laboratoif ZKK
s.r.o. Hofice .

Udaje o vyrobku, technicka specifikace pro oznaceni vyrobki CE

Vyrabéné frakce kameniva:

0/4, 2/5, 4/8, + 4/8 special, 8/16, 16/32 dle CSN EN 12620 a 13242
0/2, 32/63, 0/22, 0/32, 0/63 dle CSN EN 13242

32/63 dle CSN 13450

Informace z p¥edchoziho auditu a vyhodnoceni dohledu nad systémem SRV

Zprava & 989/2021-18/22 o pribézném dohledu ze dne 30.6.2022 vydana OS STAVCERT
Praha.

Na provozovné nedoslo ke zmé&nam technologie nebo suroviny a technickych specifikacich od

posledniho dohledu SRV.

Smluvni laboratof VIALAB CZ s.r.o0. provadi priib&Zné hodnoceni a vyhodnocovéni vysledkd

kontrolnich zkousek jednotlivych frakei kameniva dle technickych specifikacich.

Organizace poZadala o sniZeni Setnosti zkousky na kvalitu jemnych ¢astic na Eetnost 1x

mé&si¢né. Ozndmeny subjekt s timto sniZenim souhlasi na zakladé pfedloZenych dlouhodobych
CSNvysledkd.

Technick4 dokumentace vyrobce obsahuje popis systému fizeni ve vyrobné véetné aktulnich

technologickych postupt, se kterymi jsou 1x roéng sezndmeni vSichni interni i dlouhodobg
spolupracujici externi pracovnici.

Vyrobce mé vyddna prohlaseni o vlastnostech vyrobku (DoP) k 1.1.2020 a CE znacky jsou na
dodacich listech ve shod& s poZadavky vy$e uvedenych norem.

Na provozovné nebyla za uplynulé obdobi uplatnéna pisemnd reklamace zékaznikem.

Neshody pfi vyrobé jsou aktivné feSeny a jsou provadény opatieni.

Pii posuzovéni systému Fizeni vyroby se postupovalo podle kritérii uvedenych v CSN EN. Pro

zéznam udaji byl pouzit kontrolni list, ktery je archivovéan v prvotnich dokladech OS a je

ptilohou zpravy.
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STAVCERT Praha 10.7.2023

Zprava dozoru — EUROVIA Kamenolomy, a.s.- Piiovany

Zavér

Zjisténi uvedené v této zprave plati za predpokladu, Ze nedojde ke zméné skutecnosti,

za kterych bylo zji§téni provedeno na lomu Piiovany.

Systém Fizeni vyroby odpovida technické dokumentaci je zajiSténo jeho Fadného
fungovani a zabezpecuje, Ze vyrobky uvadéné na trh odpovidaji normam:

CSN EN 12620+A1 Kamenivo do betonu, CSN EN 13043 zmény Z2 Kamenivo pro
asfaltové smési a povrchové vrstvy pozemnich komunikaci, letiStnich a jinych dopravnich
ploch, CSN EN 13242+A1 Kamenivo nestmelené a stmelené hydraulickym pojivem pro
inZenyrské stavby a pozemni komunikace, CSN EN 13450 Kamenivo pro kolejova loze.

Prilohy: check listy (Sstran)
Piehled vyrabénych frakci s oznaenim CE

vypracovala: KlimeSova Miroslava
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Pouceni:

Proti tomuto zdznamu je mozno uplatnit namitky u certifikacniho orgdnu do 15 dnii od jejiho doruceni.

S informacemi ziskanymi pii auditu bude zachdzeno jako s diivérnymi a jejich preddni tietim osobdm nebo zverejnéni miize
byt provedeno jen se souhlasem auditované organizace a certifikacniho orgdnu.
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