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PROTOKOL O ZKOUSKACH
KAMEN PRO VODNIi STAVBY

Zakaznik : EUROVIA Kamenolomy, a.s.
Londynska 637/79a
460 01 Liberec XI-RiZodol |
Materidl : PFirodni kimen
Provozovna . BYSTREC
Homina : Rula
Misto plivodu : Kamenolom Bystrec
Datum vystaveni protokolu 1 23.6.2021
Schvalil : Jaroslava Soukupovéa é /

zéstupce vedouciho zkusebni laboratofe

Protokol obsahuje 3 strany (véetné titulni).
Protokol byl vystaven ve tfech vyhotovenich.
Viytisk islo 1 a 2 obdrzel zakaznik, vytisk Cislo 3 si ponechal vykonavatel.

Prohlddeni:  Vysledky zkouSek se tykali pouze zkouSenych vzorkd, tak jak byly prijaty.
Bez pisemného souhlasu ZL nesmi byt tento protokol reprodukovan jinak nez cely. Formulal ZL &. 16.2/00
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1. PREDMET ZKOUSEK

Vzorek byl odebran a zaevidovan takto:

Zakazka Eislo: 1141721

Vzorek gislo: 2977I21

Datum odbéru: 18.5.2021

Qdbér proved ; Ing. M. Hérbe ml.

Zastupce zakaznika: M. Kfivohlavek

Vzorek obsahuje: 12 ks o hmotnosti 150 - 450 g
10 kg frakce 8/16

Datum provedeni zkouSek: 21.5.2021 - 22.6.2021

Misto provedeni zkousek: ZL Hofice

2. ROZSAH A SPECIFIKACE ZKOUSEK

Na zakladé objednavky 1O 064/21 byly provedeny zkousky vybranych vlastnosti odebraného vzorku
pro pouZiti podie:

CSN EN 13383-1 Ké&men pro vodni stavby - Cést 1: Specifikace

U vEech zkou$ek byla spinéna podminka o poétu soub&znych stanoveni a dodrZeny poZadavky na zkuSebni prostfedi.
PouZité pfistroje a zafizeni jsou metrologicky navazané ve shod& s metrologickym fadem ZL.

Uvedené roz&ifené nejistoty mé&feni jsou zaloZzeny na standardni nejistoté m&Ffeni nasobené koeficientem rozsifeni k =2,
coZ pro normalni rozdéleni poskytuje hladinu spolehlivosti pfiblizné 95%.

3. POUZITE POSTUPY A ZKUSEBNi METODY

Odbér kameniva pro vodni stavby
podle €SN EN 13383-2, kap. 4.

Stanoveni objemové hmotnosti a nasdkavosti

podle CSN EN 13383-2, kap. 8.

Hodnota roz§ifené nejistoty méfeni zkusebni metody je pro stanoveni objemové hmotnosti 0,002 Mglm3
a pro stanoveni nasakavosti 0,03 % hm.

Stanoveni odolnosti proti otéru {mikro-Deval
podie CSN EN 1097-1.
Hodnota roz3ifené nejistoty méfeni zkuebni metody je 1.

Stanoveni aodolnosti vi&i zmrazovéni a rozmrazovani
podle CSN EN 13383-2, kap. 9.
Hodnota rozSifené nejistoty mé&feni zkuebni metody je 0,02 % hm.

HORICE
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4. VYSLEDKY ZKOUSEK

Tabulka £. 1: Objemové hmotnost a nasikavost

Viastnost Zku!e:ni Jedn. Zku$ebnl télesa / Hodnoty Pramer
metoda 1. 2. 3. 4, [ 5. 7. 8. 9. 10.
Objemové hmotnost CsN Ii:; S8 mgm® | 2770 | 2,706 | 2,783 | 2,773 | 2733 | 2724 | 2,723 | 2,751 | 2763 | 2.764 | 2,746
Nasakavost CaN 'f;‘; 238321 wnm. [ o038 [ 050 034 | 023 | 035 | 049 | 020 | 019 | 038 [ 024 | 033
Tabulka &. 2: OdoInost proti ct&ru (mikro-Deval)
Sta i
Viastnost Zkubebni |\ e Pramar
metoda 1. 2.
Odolnost proti otéru
{mikro-Deval) €SN EN 1097-1 - 18,4 17,9 18
- mokrym zplscbem
Tabulka £. 3: Odolnost viiti zmrazovani a rozmrazovani (po 25 zmrazovacich a rozmrazovacich eyklech)
Viastnost Zkugebni Jedn. Zkusebni télesa / Hodnoty Pramr
metoda 1. 2, 3, 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10,
- ztrata hmotnosti % hm. 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1 0,2
Vyskyt
GSN EN 133837 | otevfenyeh| ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
- vizudlni posouzeni kap. 9 "| trhlinek
zkuebni navéaZky Vyskyt
neobvyklych|
porugent ne ne ne ne ng ne ne ne ne ne
textury

5. PRILOHY PROTOKOLU O ZKOUSKACH
Bez pfiloh

- KONEC PROTOKOLU -
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