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f—p Laborator oblasti Lomy,
laborator s odbornou zpUsobilosti ¢. 158,
EURD\!.L%-;- areal lomu Litice, 321 00 Plzen
Protokol o zkousce kameniva Cislo:
Objednatel: EUROVIA Kamenolomy, a.s. LL1/878/2019
Lokalita: Libochovany Cislo vzorku: LL1/878/2019
Misto odbéru: Skladka Odbér provedI(a): 22.3.2019, Miroslav Wokurka 30/ASPK/2011
Vzorek zkousen: 27.3.2019 - 29.3.2019 Vzorek prevzal(a): 26.3.2019, Zuzana Mafikova
Druh kameniva: Pfirodni drcené kamenivo Frakce kameniva: 63/125
Poznamka: Rocni zkouska
Zrnitost kameniva
dle CSN EN 933-1 100 o
Sito [mm] Propad [%] /;0
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0 O
, 0,063 31,5 63 90 125
Sito [mm]
Vlastnost ZkouSenodle | EN 12620 [ EN 13043 | EN 13139 | EN 13242 |Jednotka| Hodnota
Vlhkost kameniva CSN EN 1097-5 % 0,5
Obsah jemnych ¢&astic v kamenivu CSN EN 933-1 % 0,6
Stanoveni tvaru zrn - tvar. index 3 a vétsi CSN EN 933-4 % 13
Prohlaseni: Vysledky plati vidy pouze pro zkouseny vzorek. Protokol smi byt reprodukovan pouze jako celek.
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2.4.2019 Zpracoval(a) Jan Hejlek 2.4.2019 Schvalilfa) Taktejiek

Laborator oblasti Lomy, LL1 pracovisté Téskov, Areal lomu Téskov, 337 01 Rokycany, Tel.:+420 377 462 063
EUROVIA Services, s.r.o., Narodni 10, 113 19 Praha 1, IC: 61250210, DIC: CZ61250210, Tel:+420 224 952 222, Fax: +420 224 951 428
Méstsky soud v Praze oddil C, viozka 28988, dne 13.6.1994, Komeréni banka, Cislo G¢tu: 0141830198/0100
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