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PROTOKOL O ZKOUSKACH
KAMEN PRO VODNi STAVBY

Zakaznik

Material

Provozovna

Hornina

Misto plivodu

Datum vystaveni protokolu

Schvalil

Protokol obsahuje 3 strany (véetné titulni).

Protokol byl vystaven ve tfech vyhotovenich.

:18.6.2021

: Jaroslava Soukupova

: EUROVIA Kamenolomy, a.s.

Londynska 637/78a
460 01 Liberec XI-Ruzodol |

: PFirodni kamen
- LITICE
: Spilit

: Kamenolom Litice u Plzné

A)

zastupce vedouciho zkuSebni laboratoie

Vytisk Gislo 1 a 2 obdrZel zakaznik, vytisk Cislo 3 si ponechal vykonavatel.

Prohlaenf:

Vysledky zkouSek se tykajl pouze zkouSenych vzork(, tak jak byly pfijaty.

Bez plsemného souhlasi ZL nesml byt tento protokol reprodukovan jinak neZ cely.
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1. PREDMET ZKOUSEK

Vzorek byl odebran a zaevidovan takto:

Zakazka Gislo: 1099721

Vzorek &islo: 2865/21

Datum odbéru: 13.5.2021

Odbér proved : J. Ptacek

Zastupce zékaznika: R. Eisman

Vzorek obsahuje: 12 ks o hmotnosti 150 -450 g
10 kg frakce 8/16

Datum provedeni zkousek: 18.5.2021 - 16.6.2021

Misto provedeni zkousek: ZL Hcefice

2. ROZSAH A SPECIFIKACE ZKOUSEK

Na zakladé objednavky 10 064/21 byly provedeny zkou$ky vybranych vlastnosti odebraného vzorku
pro pougiti podle:

CSN EN 13383-1 . Kamen pro vodni stavby - Cast 1: Specifikace

U véech zkousek byla sping&na podminka o poitu soub&znych stanoveni a dodrZeny poZadavky na zkudebni prosted!.
PouZité pfistroje a zafizeni jsou metrologicky navazané ve shod& s metrologickym Ffadem ZL.

Uvedené rozsifené nejistoty méfeni jsou zalozeny na standardni nejistotd méfeni nésobené koeficientem rozsifeni k =2,
coz pro normalni rozdéleni poskytuje hladinu spolehlivosti piibliZné 95%.

3. POUZITE POSTUPY A ZKUSEBNI METODY

Odbér kameniva pro vodni stavby
podle CSN EN 13383-2, kap. 4.

Stanoveni objemové hmotnosti a nasakavosti

podle CSN EN 13383-2, kap. 8.

Hodnota roz§ifené nejistoty méfeni zku$ebni metody je pro stanoveni objemové hmotnosti 0,002 Mg/m®
a pro stanoveni nasakavosti 0,03 % hm.

Stanoveni odolnosti proti otéru (mikro-Deval
podle CSN EN 1097-1.
Hodnota roz&ifené nejistoty m&feni zkusebni metody je 1.

Stanoveni odolnosti v(i€i zmrazovani a rozmrazovani
podle SN EN 13383-2, kap. 9.
Hodnota rozéifené nejistoty méfeni zkuSebni metody je 0,02 % hm.
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4. VYSLEDKY ZKOUSEK
Tahulka &, 1: Objemova hmotnost a nasﬁ!(jmst
Zkusebnf t&l
Viastnost Zkusebnl | ) 4 usabnftélesa | Hodnoty Promér
metoda 1. 2, 3. 4. 5. 8, 7. 8 9, 10
Objemova hmotnost Csn i’:;?*’“' Mgm® | 2,006 | 2,908 | 2,827 | 2,892 | 2,901 | 2,910 [ 2,886 | 2,851 | 2,872 | 2,805 | 2,885
Nasékavost CsN i’;‘p‘fa“' whm. | 041 | 027 | 031 | 027 | 0,19 | 026 | 0418 | 0,28 [ 020 | 0,32 | 024
Tabulka &. 2: Odolnost proti ot&ru {mikro-Deval)
Viastnost Zkusebni Jedn. Stanoveni Pramér
metoda 1 2.
Odolnost proti otéru
{mikro-Deval) &SN EN 1097-1 - 18,9 18,6 19
- mokrym zplsobem
Tabulka &. 3: Odolnost vii&i zmrazovéini a rozmrazovani {po 25 zmrazovacich a rozmrazovacich cyklech)
Viastnost Zkusebni Jedn. Zkugebnl télesa / Hodnoty Primér
metoda 1. 2, 3, 4. 5, 6. 7. 8 9, 10
- zirata hmotnosti % hm. 01 0,1 0,3 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1
Vskyt
SN EN 13383-2 otevienych ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
- vizudlni posouzeni kap. 8 "| trhlinek
zkuSebnl navaiky Viskyt
necbvyklych
porudeni ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
{extury
5. PRILOHY PROTOKOLU O ZKOUSKACH
Bez pfiloh
- KONEC PROTOKOLU -
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